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S o u d a b i l i t é  d e s  m a t é r i a u x  c o m b i n é s

Très bonne soudabilité, des matériaux 
de métaux combinés courant utilisés 
dans des endroits de production
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Matières de base pour le soudage par ultrasons de métaux

 La soudabilité devrait être testée 
préalablement




